
 

Fig. 6 SEM images of PS/Ag CSNs fabricated at different temperatures of seeding and reduction: 

(a) 60℃, 80℃; (b) 80℃, 80℃; (c) 100℃, 80℃; (d) 100℃, 70℃; (e) 100℃, 90℃; (f) 100℃, 

100℃ 

 


